DESEURI DE MATERIALE PLASTICE e
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SEPARARE
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\ Separarea categoriilor de materiale plastice
Vit prin procedee gravitationale,
electromagnetice s.a.

SPALARE
Eliminarea impuritatilor prin spalare

PET, HDPE, PVC,

SEPARARE MAGNETICA /
alte categorii

Eliminarea impuritatilor metalice,
prin procedee magnetice
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SORTARE
MANUALA

COLECTARE

Rata de reciclare
stabilita la nivel national

pentru deseurile de

C.‘AL?.)C?&&D ambalaje de material
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GRANULARE
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REPOLIMERIZARE
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Ca urmare a proceselor
de reciclare a ambalajelor de
materiale plastice rezulta, in principal,
urmatoarele materii prime: fibre, granule,
fulgi care sunt utilizate, la randul lor,
pentru producerea:
- ambalajelor food si non-food
- obiectelor de imbracaminte
- subansamble pentru autovehicule
- elemente de mobilier

@ TINTE DE COLECTARE/RECICLARE - obiecte 1eauz cashic
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€ POSIBILITATI DE RECICLARE
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' ELIMINARE-PROCESE TERMICE
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‘L ELIMINARE-DEPOZITARE FINALA

} TEHNOLOGII DE TRATARE

STIATI CA...
- este nevoie de 500 de ani pentru descompunerea naturala a deseurilor de plastic?

- recicland ambalajele de plastic economisim 66% din energia necesara
pentru producerea materialelor plastice direct din petrol?

- deseurile de materiale plastice abandonate ucid anual
1.000.000 de creaturi marine?



